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Tabelle 10.1-1 — Wärmenachbehandlung 

Stahl Werkstoff- 
gruppe Sorte oder Art nach 

 
EN 10217–:20026 1.1 Unlegierte Stähle 
 

 

Stahl Werkstoff- 
gruppe Sorte oder Art nach 

 
EN 10217-6:2002 1.1 Unlegierte Stähle 
 

 

 
9.3 X8Ni9 EN 10028-4:1994 

 

 

9.3 X8Ni9 EN 10028-4:2003 
 

 

 


